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Pavimentazioni di legno e parquet - Elementi di parquet 
multi-strato

Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements

La norma specifica le caratteristiche degli elementi di parquet

multi-strato per l’utilizzo come pavimentazioni interne.

TESTO INGLESE

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della

norma europea EN 13489 (edizione luglio 2023).

La presente norma sostituisce la UNI EN 13489:2018. 
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Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire
suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Italiano di Normazione,
che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della norma stessa.
Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento
possono essere oggetto di brevetti. UNI non deve essere ritenuto responsabile di aver citato
tali brevetti.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o
di aggiornamenti. 
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti alle
norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

PREMESSA NAZIONALE
La presente norma costituisce il recepimento, in lingua inglese,

della norma europea EN 13489 (edizione luglio 2023), che assume

così lo status di norma nazionale italiana. 

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della

Commissione Tecnica UNI 

Legno

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è

entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 3 agosto 2023.
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Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements 
Planchers en bois et parquets - Eléments de parquet 

contrecollé 
Holzfußböden und Parkett - 

Mehrschichtparkettelemente 
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